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09792 - MACROFAN HS 2000
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1000 ml + 16-17" DIN4 @1,2-1,4mm Schnuti na vzduchu pfi
500 ml + pfi 20° C HVLP: 1,3 mm 20°C
50-200 ml 4 bar Zpracovatelné:
HVLP: 2 bar 4-6 hodin
Zpracovatelnost pfi 20° C Pocet wrstev: 2 UplIné proschnuti:
4-5 hodin 24 hodin

Schnuti v boxu pfi 60°C:
30 minut

POPIS
Dvou-komponentni HS (High Solid) PUR-Acryl bezbarvy lak.

OBLAST POUZITI

Bezbarvy lak pro dvouvrstvé lakovani.

VLASTNOSTI

Rychlé schnuti.

Velmi lehké opracovani.

Nepatrny sklon ke stékani na Sikmych plochéach.
Velmi dobry lesk.

Velmi dobra odolnost proti povétrnostnim vlivam.
Tvrdost skla (po Uplném proschnuti)

Snadna lestitelnost.

PRIPRAVA PODKLADU
Plochy piredlakovat BSB Mattbasislack nebo HYDROFAN BASECOAT.

ZPRACOVANI

Ke stfikani.

Pomér smeési: pFi hmotnosti a objemu
Postup s BSB

09792 MACROFAN HS 2000 1000 dila
00362 (Medium)-00174 (Extra speedy)-00379 (Slow)

HS HARDENERS (tuZidlo) 500 dilt
00697 (Standard)-00566 (Slow) ACRIFAN THINNER (fedidlo) 50-200 dilu
postup s HYDROFAN

09792 MACROFAN HS 2000 1000 dila
00362 (Medium) -00174 (Extra speedy)-00379 (Slow)

HS HARDENERS (Harter) 500 dild
00740 (Speedy)-00741 (Medium)-00742 (Slow) -00755 (Extra slow)

THINNERS AUTOREFINISHING (fedidlo) 50-200 dilu
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Zpracovatelnost pfi 20°C: 4 az 5 hodin
Viskozita stfikani pfi 20°C: 16-17" DIN 4
d stiikaci trysky: 1,2 -1,4 mm (tradi¢ni pistole); 1,3 mm (HVLP pistole)
Tlak vzduchu: 4 bary (tradi¢ni pistole); 2 bary (HVLP pistole)
Pocet vrstev: 2 normalni
Doporuéena tloust ka vrstvy: 40 - 50 p
Teoreticka vydatnost: 1 | smési = 7,5 m?2 pfi 50 p
1 kg smési = 7,7 m? pfi 50 n

DIR 2004/42/CE: kryci lakyllB/d VOC 420 g/l
Produkt pripraveny k pouziti ma pfi redéni 5% obsah VOC nanejvys 420 g/l

SCHNUTI

Schnuti na vzduchu pfi 20°C:

Proti prachu: 10-15 minut
Nelepive - dale zpracovatelné: 4 - 6 hodin
Uplné proschnuti: 24 hodin

Schnuti v boxu pfi 60°C:
30 minut (bez odvétrani)

Lze lestit: po 48 hodinach pfi 20°C nebo 30 minutach pfi 60°C.

K Uplnému vytvrdnuti dojde v nastedujicich 3-4 dnech.

POZNAMKA

PFi schnuti pod 60°C by nemél byt lak v prvnich dnech po lakovani vystaven obzvlast velkému pusobeni
povétrnostnich podminek,chemikalii, agresivnich prostfedkd. Vyvarujte se silné vihkosti (rosa, jinovatka) a
kontakiim s agresivnimi prostfedky (smog, Cistidla, posypova stl).
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zvefejiovany pouze k Cisté informativnim Ucelidm a nezavazuji nasi spole¢nost a rovnéz nemohou byt divodem k reklamacim jakéhokoliv
druhu v souvislosti a s pouzitim popsanych produkt(. Kromé jiného i proto, Ze podminky pouziti téchto produktd nepodléhaji nasi kontrole.
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